Wohnungswirtschaft heute.

Fakten und Losungen fiir Profis

Editorial

Fassadenbekleidungen

Mit heutigen Fassadenbekleidung lassen sich sowohl fiir den Neubau wie auch zur Sanierung bei Bestandsge-
bauden nicht nur représentativ und duf3erst langlebig Gebdude gestalten, sondern auch konstruktiv einwand-
frei die Forderungen des Warmeschutzes und der Energieeinsparung erfiillen. Zur Warmedammung werden
Fassadendammplatten aus Mineralfaser, Polystyrol oder anderen zugelassenen Dammstoffen zwischen einer

Unterkonstruktion verlegt. Als AuSenwandbekleidung kommen klein- oder grof3formatige Bauteile aus z. B.

keramischen Platten, Betonfertigteilen, Naturstein, Metallen, Faserzement oder Holz infrage.

Fassade Steckfalspaneel
Wohnhaus in Osterreich; Foto
Rheinzink

Fassadenkonstruktion

Der Aufbau des Bauteils Fassade ist, in Abhdngigkeit von Nutzung und Design, komplex.
Es gibt unterschiedliche Konstruktionsarten:

« Bei der Pfosten-Riegel-Fassade werden Glasscheiben linear zwischen vertikalen Pfos-
ten und horizontalen Riegeln befestigt. Die Halteleisten der Pfosten und Riegel sind
auflen sichtbar.

o Bei der Wirmedammverbundfassade (WDVS) werden Dammstoffe unmittelbar auf
der Auflenwand befestigt, mit einer Armierungsschicht versehen und abschlieflend
mit einem Kunststoffputz beschichtet.

o Vorhangfassaden nach EN 12152, EN 12154, EN 13116, EN 13830 sowie prEN 14019
bestehen aus grofiflichigen, im Baukorper verankerten Elementen, die eine raumab-
schliefende Auflenwand bilden. Die Lasten werden iiber die Bauwerkskonstruktion
abgetragen. Diese Bauart erfordert eine CE-Kennzeichnung.

o Die hinterliiftete Auflenwandbekleidung nach DIN 18516, mit der sich dieser Beitrag
beschiftigt, wird auch als ,Vorgehdngte Fassade® (VHF) bezeichnet. Deren Konst-
ruktion besteht aus der Fassadenbekleidung (Witterungsschutz) und der durch ei-
nen Hinterliftungsspalt konstruktiv getrennt eingebauten Warmedédmmschicht. Im
Verankerungsgrund (tragende Auflenwand) wird statisch tragend die Auflenwand-
bekleidung montiert.
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Bauphysik

Bei der hinterliifteten Fassade han-
delt es sich um ein mehrschichtige
Konstruktion, die bei fachgerech-
ter Ausfithrung eine langlebige
Funktion gewéhrleistet. Die kon-
sequente Trennung der Wetter-
haut von Wirmeddmmung und
Tragwerk schiitzt das Gebdude vor
Witterungseinfliissen.  Tragende
Auflenwinde und die Ddmmung
bleiben trocken und daher voll
funktionsfahig. Selbst durch offe-
ne Fugen eindringender Schlag-
regen kann durch die Luftzirku-
lation im Beliiftungsraum abgetrocknet werden. Die vorgehédngte hinterliiftete Fassade
schiitzt alle Bauteile vor starken Temperaturbelastungen. Warmeverluste im Winter so-
wie Autheizung im Sommer werden vermindert.

Luftdichtigkeit

Dies ist keine generelle Anforde-
rung an die hinterliiftete Fassade,
da die Fassadenbekleidung selbst
gar nicht luftdicht sein kann. Das
Gebdude muss vor der Montage
der hinterliifteten Fassade die er-
forderliche Luftdichtigkeit auf-
weisen. Massives Mauerwerk oder
Beton beispielsweise erfiillen die-
se Forderung. Durchdringungen
(z.B. Fenster, Liiftungsrohre etc.)
erfordern eine Luftdichtigkeit vom
Einbauteil zum Tragwerk. Beson-
deres Augenmerk gilt der Luft-
dichtigkeit bei Skelettbauweise, da hier zusatzlichdie Wandflache abzudichten ist. Durch
eine undichte Gebdudehiille (Windsog, Winddruck) entstehen hohe Liiftungs-/Energie-
verluste, verbunden mit Zugerscheinungen. Auf der Windschattenseite eines Gebdudes
ist mit Tauwasseranfall zu rechnen.

Wetterschutz

Die Bekleidung der hinterliifteten Fassade tibernimmt allein den Witterungsschutz der
tragenden Konstruktion, der Warmeddmmung und der Unterkonstruktion. Aufgrund
der physikalischen Vorgidnge ist weder ein kapillarer Wassertransport noch eine direkte
Beregnung der wairmeddmmenden Schichten zu erwarten. Zusitzliche Sicherheit bietet
die permanente Moglichkeit der Feuchtigkeitsabfuhr durch Luftzirkulation im Beliif-
tungsraum.
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Feuchtigkeit

Die hinterliiftete Fassadenbeklei-
dung wirkt als Schlagregen- und
Feuchteschutz. Feuchtigkeitsein-
wirkung durch Diffusion tritt in
der hinterliifteten Fassade dann
nicht auf, wenn sie bauphysika-
lisch berechnet und ihre Konst-
ruktion auf die Gebdudenutzung
abgestimmt ist. Bei vorhandener
Luftdichtigkeit der Hintermauer-
schale ist zusdtzlich die Diffusionsstromdichte zu gering, um eine Unterschreitung der
Taupunkttemperatur zu verursachen.

Sommerlicher Warmeschutz

Vom sommerlichen Wérmeschutz wird Behaglichkeit verlangt: Der von auflen durch
Sonnenaufstrahlung nach innen flielende Warmestrom soll méglichst gering gehalten
werden. Dafiir notwendig ist nicht nur eine gute Warmeddmmung sondern auch eine
ausreichende Masse in der Baukonstruktion. Bei Leichtbaukonstruktionen wird ein
ausreichender Schutz vor Warmeeinstrahlung nur erreicht, wenn die fehlende Baumas-
se durch dickere Warmeddmmschichten kompensiert wird. Zusitzlich vermindert der
Luftspalt zwischen Witterungsschutz und Wirmedammschicht eine zu schnelle Aufhei-
zung der AufSenwand. Dafiir sollte ein entsprechend dimensionierter Luftspalt und wirk-
same Be- und Entliiftungs6ffnungen angeordnet werden.
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Berlin Alexanderplatz alte
Alufassade

Wo immer Sie Balkone planen: Wir finden die Losung.
Ob auf zwei Stltzen oder frei auskragend, unsere
Balkonsysteme sind technisch ausgereift und thermisch
optimal entkoppelt.

Perfekt aufgestellt!

DarUber hinaus machen der hohe Standardisierungs-
grad und die geringen Montagezeiten unsere Produkte
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Warmebriicken

Warmebriicken sind Stellen der Gebdudehiille, an denen ein erh6hter Wirmeflussstatt-
findet. Neben allgemein bekannten, konstruktionsbedingten Warmebriickeneines Ge-
bédudes, z.B. auskragenden Balkonplatten, Fensteroffnungen, ist bei einer hinterliifteten
Fassade die fachgerechte Montage der Unterkonstruktion wichtig. Eine Minderung des
Warmeflusses wird durch eine ddmmende Unterlage (Ddmmstoff) zwischen Auflenwand
(statisch tragende Konstruktion) und Unterkonstruktion erreicht. Die fachgerechte Ver-
legung und Montage der Démmschicht vermindert die Entstehung von Wérmebriicken.

Planung und Verarbeitung:

Fassadenplatten aus Metall, Faserzement, Naturstein, Beton, Ziegelplatten, u. A., mit me-
tallener Unterkonstruktion und entsprechenden Befestigungsmitteln erfiillen die norma-
tiven Anforderungen an die Nichtbrennbarkeit (Baustoffklasse A1, DIN 4102). Bei Mehr-
geschossgebauden mit vorgehidngten hinterliifteten Fassaden kann es notwendig sein,
Brandabschottungen einzubauen.

Bellftung

Der freie Beliiftungsraum zwischen der Fassadenbekleidung und der dahinterliegenden
Schicht sollte = 20 mm sein. Bautoleranzen und Schiefstellungen des Gebédudes sind zu
beriicksichtigen. Dieser Hinterliiftungsraum darf manchmal stellenweise, z.B. durch die
Unterkonstruktion oder Wandunebenheiten, punktuell bis auf 5 mm reduziert werden.

Fakten und Losungen fir Profis

Fassade Winkelstehfalzpaneel
Wohnhaus Prag: Foto Rhe-
inzink


http://www.wohnungswirtschaft-heute.de

Wohnungswirtschaft heute.

Be- und Entliftungséffnungen

Der Hinterltiftungsraum benoétigt dauerhaft wirk-
same Be- und Entliiftungséffnungen. Diese Off-
nungen sind konstruktiv so auszubilden, dass ihre
Funktionstiichtigkeit éiber die gesamte Lebens-
dauer des Gebdudes gewihrleistet ist. Sie diirfen
nicht durch Verschmutzung oder andere dufere
Einfliisse beeintrichtigt werden. Die Offnungen
sind am tiefsten und hochsten Punkt der Fassa-
denbekleidung sowie im Fensterbank-, Fenster-
sturzbereich und bei Durchdringungen angeord-
net. Bei hoheren, mehrgeschossigen Gebduden
sollten weitere Be- und Entlifftungséffnungen
(z.B. geschossweise) vorgesehen werden.

Temperaturbedingte Langenanderung

Die Aufnahme der Lingenidnderung der Fassa-
denprofile erfolgt iiber eine konstruktiv auszu-
bildende ausdehnungstechnische Trennung. Es
sollten keine statisch zusammenhingende Felder
> 6000 mm Linge entstehen. In den Fugen, in
denen die Langenidnderung aufgenommen wird,
muss die Befestigung auf der Unterkonstruktion
entsprechend ausgebildet sein. Die Unterkons-
truktion muss im Bereich der Bewegungs- und/
oder Ausgleichsfuge getrennt fiir jedes Fassaden-
feld ausgebildet werden. Ausnahmen sind mit
dem jeweiligen Materiallieferanten unbedingt vor
Arbeitsbeginn abzustimmen

Schallschutz

Fiir den Schallschutznachweis einer Fassadenkonstruktion muss der gesamte Wandauf-
bau sowie jedes Bauteil (Fenster etc.) definiert sein. Eine Gerduschentwicklung der Be-
kleidung ist mit einer statisch korrekten Befestigung auszuschliefen.

Normen und Richtlinien

Die giiltigen DIN EN-/DIN- oder ON-Normen sind bei allen Gewerken ebenso zu beach-
ten, wie giiltige Richtlinien fiir die Ausfiihrungen von Aufienwandbekleidungen.

Zudem miissen die jeweiligen behdrdlichen Bauvorschriften, die zustindigen Lan-
desbauordnungen, die neue Energieeinsparverordnung/EnEV sowie der vorbeugende
Brandschutz beachtet werden. Fiir alle Baustoffe gelten die Verarbeitungshinweise des
jeweiligen Herstellers der Fassadenbekleidung.
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Befestigungsmittel AuBenwandbekleidungen

Befestigungsmittel sind Teile, mit denen die Bekleidung an der Unterkonstruktion me-
chanisch befestigt wird. Sie miissen immer fiir den vorgesehenen Verwendungszweck ge-
eignet sein. Fiir hinterliiftete Auflenwandbekleidungen diirfen ohne besonderen Korro-
sionsschutznachweis folgende Werkstoffe verwendet werden: Nicht rostender Stahl (auch
,Edelstahl‘ genannt) nach DIN 267 T 11 ,,Mechanische Verbindungselemente; Technische
Lieferbedingungen mit Ergédnzung zu ISO 3506, Teile aus rost- und sdurebestdndigen
Stahlen®, Stahlgruppen A2 oder A4. Kupfer nach DIN 17672 T1, bei Aluminiumkonst-
ruktionen diirfen Nieten aus Aluminium nach DIN 4113 T1 und DIN 1725 T1 sein.

Im Uberdeckungsbereich bei Aulenwandbekleidungen mit kleinformatigen Platten,
die von anerkannten und bewéihrten Handwerksregeln erfasst werden, kénnen auch aus
Stahl hergestellte und mit einem feuerverzinkten Uberzug (mind. 350g/m? = 50 pum) ver-
sehene Befestigungsmittel eingesetzt werden. Information dazu finden Sie im Internet
unter www.fos.de

Auf die Fassadenbekleidung abgestimmt

Ausgehend von den ,,Fachregeln® und ,,Hinweisen“ - und um die Konstruktion mit dem
neuesten Stand der Technik abzustimmen - sollte jede Fassadenbekleidung mit einem
speziell auf den Baustoft (Form, Grofle, Gewicht) abgestimmten Befestigungsmittel gesi-
chert werden. Die auf dem Markt angebotenen Bauteile der Markenhersteller sind meist
in Abstimmung mit der Baustoffindustrie entwickelt worden. Im Zweifelsfall — und der
eigenen Sicherheit wegen - sollte sich der Verarbeiter eine schriftliche Erklirung vom
Hersteller geben lassen.

Das Lieferprogramm der Hersteller von Befestigungsmitteln umfasst oft neben einer
groflen Zahl spezieller Befestigungsmittel fiir Dach und Fassade auch Angebote, gemein-
sam objekt- und produktbezogen Losungen zu entwickeln. Die jahrzehntelange Erfah-
rung durch eigene Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Befestigungsmittel
kommt hier dem Auftraggeber zugute.

Hans Jiirgen Krolkiewicz, berat. Ing. BDB, Sachverstindiger

Literatur:

ZVDH Deutsches Dachdeckerhandwerk: Grundregeln fiir Dachdeckungen, Abdichtun-
gen und Auflenwandbekleidungen sowie Fachregeln Auflenwandbekleidungen.
Fachregeln des Osterreichischen Dachdeckerhandwerks

DIN 18516-3 Auflenwandbekleidungen, hinterliiftet,

DIN 18517-1 Auflenwandbekleidungen aus kleinformatigen Fassadenplatten
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